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常州锦溢纺织有限公司

江苏省常州市武进区湟里镇葛庄村 108 号常州锦溢纺织有限公司

本报告是发布日期为 2024 年   07  月  23 日编号为 SL62406317065101TX  英文检测报告的中文译本,中英文版本

如有歧义时，以英文版为准，该报告仅供内部参考。

下列样品信息由客户提供及确认为：

样品描述      : (A)针织面料（经编超细纤维有机硅季铵盐抗菌毛巾）

颜色                                                  : (A)蓝色

成分                                                  : (A)80%涤纶/20%锦纶

最终用途                                           : (A)医用或家用

生产厂商                                           : 常州锦溢纺织有限公司

检验项目 : 根据申请者的要求

* * * * *

收样日期 : 2024 年 07 月 05 日

检验日期 : 2024 年 07 月 08 日-2024 年 07 月 23 日

测试结果 : 检测结果仅对来样负责，详细的检验结果如下

 
检验结论         :
                                                                                 A
抗菌效果实验                    见结果

通标标准技术服务有限公司杭州分公司 
      授权代表签署

______________________
 张   永   利 (客户主任)
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检验结果

抗菌效果实验^

检测要求： 根据申请者的要求：抗菌效果实验

检测方法： AATCC 100-2019 纺织品抗菌性能测试方法

A-5 次洗后

检测菌种 大肠杆菌 ATCC 8739
菌液浓度 （CFU/mL） 2.4×105

样品-“0”接触时间 （CFU/样品） 1.1×105

样品-“24-h”接触时间 （CFU/样品） 3.4×104

未处理对照样/验证对照样-“0”接触时间

（CFU/样品）
2.2×105

未处理对照样/验证对照样-“24-h”接触时

间（CFU/样品）
8.5×108

减少率(%) >99.9

检测菌种 肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352
菌液浓度 （CFU/mL） 1.6×105

样品-“0”接触时间 （CFU/样品） 1.4×105

样品-“24-h”接触时间 （CFU/样品） 1.2×105

未处理对照样/验证对照样-“0”接触时间

（CFU/样品）
1.5×105

未处理对照样/验证对照样-“24-h”接触时

间（CFU/样品）
1.7×108

减少率(%) 99.9

检测菌种 铜绿假单胞菌 ATCC 15442
菌液浓度 （CFU/mL） 1.7×105

样品-“0”接触时间 （CFU/样品） 1.5×105

样品-“24-h”接触时间 （CFU/样品） 2.0×106

未处理对照样/验证对照样-“0”接触时间

（CFU/样品）
1.6×105

未处理对照样/验证对照样-“24-h”接触时

间（CFU/样品）
1.4×108

减少率(%) 98.6
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检测菌种 金黄色葡萄球菌 ATCC 6538
菌液浓度 （CFU/mL） 2.8×105

样品-“0”接触时间 （CFU/样品） 8.3×104

样品-“24-h”接触时间 （CFU/样品） 7.6×103

未处理对照样/验证对照样-“0”接触时间

（CFU/样品）
2.7×105

未处理对照样/验证对照样-“24-h”接触时

间（CFU/样品）
2.5×108

减少率(%) >99.9

备注：

样品检测前未经灭菌处理。

未处理对照样：来自国际抗菌委员会的标准抗菌测试验证对照样

验证对照样：来自国际抗菌委员会的标准抗菌测试验证对照样

中和剂：DE 肉汤。

稀释液：1/20NB+0.05%Triton X-100。
检测样本尺寸和形状：3 片/正方形/3.8x3.8cm，1.0 克。

减少率计算方法：

R=100(B-A)/B；
R=减少率(%)；
A=检测样品接种培养 24 小时后洗脱获得的细菌数；

B=未处理对照样接种培养 24 小时后洗脱获得的细菌数；

洗涤程序 ：AATCC TM188-2010e3(2017)e；Test No. 在（80±5）°F 下机洗，总装载量为 1.8kg（类型 3 陪洗物+
试样），240±5ml“Clorox”氯漂白剂（次氯酸钠活性：4-6%）和 66±1g 1993 AATCC 标准洗涤剂“WOB”，正常循

环，普通烘干

注意事项：

本报告以中文为准。

除非另有说明，本检测结果仅与被检测物品有关。未经检验机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当

宣传。本检测报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用。未经检验机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。

^此检验项目由 SGS 宁波实验室完成。
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样品照片

“检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。”

***报告结束***
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